
ANEXO 2 
INSTRUCCIONES APLICACIÓN MATERIAL EXPERIMENTAL

XIX CONCURSO CÁTEDRA BLANCA VALENCIA



 

 

 Una vez hayamos rellenado la pieza, la dejaremos reposar hasta el desencofrado (1 día es 
suficiente). 

 Desmoldaremos la pieza tomando las precauciones de desmoldado necesarias según el molde 
elegido.  En la pieza desmolada podremos observar: 
 

 La reducción tan drástica de peso con respecto a otros materiales  
 La réplica de texturas y acabados del encofrado elegido 
 La expresión estética del material pétreo de gran belleza  

 
   


